Расчет: сопротивлений сталей и сварных соединений, основного допускаемого напряжения при статическом нагружении (практическая подготовка)

Задание 3

1. Используя СП 16.13330.2017, по указанным ниже вариантам определить Rwf,Rwu,Rwun,Rws,Rwy,Rwz и записать их значения с пояснением, по каким пунктам документа выбирался параметр.

2. Используя формулу 
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определить максимальную силу 
растяжения способную выдержать сварной шов   площадью сечения нетто 100 мм.кв  сталь выбирать по вариантам. Принять коэффициент условий работы равный 1.

Варианты для выбора сталей

	Власов С.В.
	С235 РД сварка
	Адреев Б.П.
	С690 РД сварка

	Клевинский  Г.Ю.
	С245МП сварка
	Гурьянов Е.А.
	С255Б МП сварка

	Курников Н.П.
	С255АФ сварка
	Леонтьев С.Р.
	С255Б-1 АФ сварка АФ сварка

	Козулин В.Г.
	С345К РД сварка
	Никитин Н.А.
	С345Б РД сварка

	Лаврентьев И.Р.
	С355 АФ сварка
	Парамонов А.С.
	С345Б-1 МП сварка

	Моисеев Р.А.
	С355-1; МП сварка
	Сайфуллин Р.Р.
	С355Б АФ сварка

	Мифтахутдинов Э.Р.
	С355-К РД сварка
	Сайфуллин Э.А.
	С355Б-1 РД сварка

	Халимбаев А.Д.
	С355П МП сварка
	Сибгатулин Е.Э.
	С390Б МП сварка

	Хитин В.Д.
	С390 АФ сварка
	Терентьев Е.А.
	С440Б АФ сварка
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